
  

 

Nº: LS015587 

Data: 19/01/2022 
 
 
 

Certificado de Qualidade 
 

Arame MIG Alumínio Bitola Lote Classificação 

1100.2019 1,2mm 303412 RN71108 AWS A5.10 ER5183 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

AL B BE BI CR CU FE GA 

Res.  0,0000 0,0001 0,0000 0,1030 0,0019 0,1223 0,0000 

 
MG MN NI PB SI SN TI V ZN ZR 

4,7629 0,6122 0,0000 0,0000 0,0529 0,0000 0,1023 0,0000 0,0034 0,0000 

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 
 
 
 

 

 

ASPECTO SUPERFICIAL DIAMETRO RESISTÊNCIA TRAÇÃO 

Aprovado 1,2000mm Não especifica 


