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Certificado de Qualidade 
 

Arame Tubular Bitola Lote Classificação 

1100.2048 1,20 mm 20005928CB9FE7 
AWS A5.22 E309LT1-1/-4 

ASME SFA 5.22 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

Elemento C Cr Ni Mo Mn Si P S Cu V 

Especificação  
do Lote 

0,03 22,83 12,93 0,04 1,18 0,74 0,012 0,008 0,02 - 

                   Ferrite segundo WRC-1992. O valor é indicativo. 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Resistência a Tração 
(MPa) 

Limite de Escoamento 
(MPa) 

Alongamento 
(%) 

Resistência a impacto 
Joule (-20) 

594 456 34,8 - 
Teste Radiográfico ACEITO 

Teste de Filete de Solda  BOM 

 

Certificamos que as composições químicas e mecânicas satisfazem todos os requerimentos. 
ESTE PRODUTO NÃO CONTÉM MERCÚRIO 

 


