
  

 

Nº: LS015497 

Data: 10/01/2022 

 
 

Certificado de Qualidade 
 

Vareta TIG Inox Bitola Lote Classificação 

1200.6004 1,6mm NB001453T74278 AWS A5.9 ER308L 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

AL B C CO CR CU MN MO 

0,0000 0,0005 0,0100 0,0300 19,8100 0,0800 1,9000 0,0500 

 
N NB NI P S SI TI WRC 

0,0560 0,0050 9,9500 0,0160 0,0110 0,3500 0,0050 10,6% 

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 
 

 

 

 

ACABAMENTO ASPECTO SUPERFICIAL COMPRIMENTO DIAMETRO REAL  

APROVADO APROVADO APROVADO 1,605MM 


